ZA GEOTEHNIEKA ISTRAZIVANJA, PROJEKTIRANJE, Metoda ispitivanja : ASTM D-422
GRADITELISTVO | NADZOR

ﬂ Ge0kon - zogreb Granulometrijskog sastav - zbirni : O-L-GRAN-03a/0502
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Promjer zrma, D [mm]
NAPOMENA: —————6————— 5-062-08: 01-03-1-04
. . ) ————¢———— 5-062-08: 01-04-1-04
U dijagramu mjerene tocke oznacene
su odgovarajuc¢im simbolom —————F——— S-062-08: 01-10-1-04
prikazanim u legendi
—B————— 5-062-08: 01-13-1-04
——— & 5-062-08: 01-01-1-04
——— @ 5-062-08: 01-02-1-04
poslovni zadatak: pokus D60 D30 D10 Cu Cc G [%] S [%] M [%] C [%]
S-062-08: 01-03-1-04 0,082 0021| 0001| 5072 3,39 05 50,1 385 10,7
S-062-08: 01-04-1-04 0,033 0,007 -I- -I- -l 0,0 17,0 67,3 155
S-062-08: 01-10-1-04 0,053 0,015 - -I- -l 0,0 35,4 51,7 12,7
S-062-08: 01-13-1-04 12,774 2,031 0,040 | 312,67 7,90 70,1 18,2 8,6 29
S-062-08: 01-01-1-04 0,063 0,023 0,001 42,76 6,05 0,0 433 44,9 11,6
S-062-08: 01-02-1-04 0,045 0,013 0,001 23,24 194 04 25,8 63,6 10,0
opisna oznaka Dubina Oznaka JLO Drmax oblik tvrdoc¢a Gs uredaj za dispacija
sonda ispitivanja zrna zrna dispaciju .trajanje
[m] [mm] I [min]
S-062-08-01 0,80-0,90 S-062-08-01-01-1-04 1,3 oblo mekano | 2,74 | mjeSalica 10
S-062-08-01 3,00-3,10 S-062-08-01-02-1-04 2,4 oblo mekano | 2,73 | mjeSalica 15
S-062-08-01 6,60-6,70 S-062-08-01-03-1-04 3,7 ostro mekano | 2,74 | mjeSalica 10
S-062-08-01 7,90-8,00 S-062-08-01-04-1-04 2,5 ostro mekano | 2,72 | mjeSalica 15
trodno i
S-062-08-01 24,10-25,00 | S-062-08-01-10-1-04 1.2 oStro lomljivo 2,75 | mjeSalica 15
tvrdo i
S-062-08-01 27,00-30,00 | S-062-08-01-13-1-04 35 ostro postojano | 2,71 | mjeSalica

Ispitni izvjeStaj izradio: zamjenik voditelja laboratorija Branimir Veli¢kovi¢, dipl. ing.rud.

Djelomi¢no umnoZzavanje ovog izvjeS¢a nije dopusSteno bez pismene suglasnosti "Geokon - Zagreb" d.o.o.

Elaborat:: E-062-08-01 prilog br. 9 br. str 1/1




