
 

Granulometrijskog sastav - zbirni : O-L-GRAN-03a/0502 
Metoda ispitivanja : ASTM D-422 

Datum ispisa: 02.srpanj 2008 

 

Djelomično umnožavanje ovog izvješća nije dopušteno bez pismene suglasnosti "Geokon - Zagreb" d.o.o. 

Elaborat:: E-062-08-01 prilog br. 32 br. str 1/1 
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Promjer zrna, D [mm]
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S-062-08: 04-05-1-04

S-062-08: 04-06-1-04

S-062-08: 04-02-1-04

S-062-08: 04-04-1-04

ŠLJUNAK                                       PIJESAK                                          PRAH                      GLINA
KRUPAN   SREDNJI      SITAN        KRUPAN     SREDNJI      SITAN

poslovni zadatak: pokus

S-062-08: 04-05-1-04

S-062-08: 04-06-1-04

S-062-08: 04-02-1-04

S-062-08: 04-04-1-04

D60

0,162

13,408

0,080

0,081

D30

0,109

1,476

0,031

0,038

D10

0,005

0,041

0,002

0,003

Cu

29,23

319,99

36,42

21,73

Cc

13,32

3,88

5,62

4,78

G [%]

0,3

67,4

0,0

0,0

S [%]

80,2

21,6

51,1

50,1

M [%]

12,5

8,3

39,1

42,5

C [%]

6,8

2,6

9,6

7,2

NAPOMENA:

U dijagramu mjerene točke označene 
su odgovarajućim simbolom 

prikazanim u legendi

areometriranje
sijanje

 
 
opisna oznaka 

sonda 
 

Dubina 
 

[m] 

Oznaka JLO 
ispitivanja 

 

Dmax 
 

[mm] 

oblik 
zrna 

 

tvrdoća 
zrna 

 

Gs 
 

[] 

uređaj za 
dispaciju 

 

dispacija 
.trajanje 

[min] 

S-062-08-04 3,00-3,10 S-062-08-04-02-1-04 2,1 oštro mekano 2,72 mješalica 10 

S-062-08-04 5,10-5,20 S-062-08-04-04-1-04 3,5 oštro 
trošno i 
lomljivo 2,73 mješalica 15 

S-062-08-04 5,50-11,80 S-062-08-04-05-1-04 2,3 oštro 
trošno i 
lomljivo 2,73 mješalica 10 

S-062-08-04 11,80-15,00 S-062-08-04-06-1-04 35 oštro 
tvrdo i 

postojano 2,72 mješalica   

 
 
Ispitni izvještaj izradio: zamjenik voditelja laboratorija Branimir Veličković, dipl. ing.rud. 


